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Izopianol 03/35 N/08

wersja 03 wydana 15.01.11

OPIS PRODUKTU

Izopianol 03/35 N/08 jest dwusktadnikowym systemem do wytwarzania pianki sztywnej poliuretanowe;.
Nie zawiera Srodkéw spieniajacych zubozajacych warstwe ozonowa, zgodnie z przepisami UE

0 obrocie i stosowaniu substancji kontrolowanych - rozporzgdzenie (WE) nr 2037/2000.

Produkt posiada atest higieniczny PZH: HK/B/0734/01/2012.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Skiadnik A Skfadnik B
Lepko$¢ w 25° C [mPas] 200 - 600 170 - 230 WL/3/PURINOVA
LA 0 3 _ _
Gestosé w 25 ° C [g/cm’] 1.10-1.16 1.22-1.24 PN-92/C-04504
Stosunek mieszania (objetosciowo) 100 100
CHARAKTERYSTYKA SPIENIANIA wg WL/20/PURINOVA
Temperatura surowcéw w tescie spieniania [°C] 40 - 50*
Czas startu [s] 2-4
Czas zelowania [s] 6-8
WLASCIWOSCI PIANKI
Gestos¢ pozorna w produkcie gotowym [kg/m?] 32+10 % PN - EN 1602 : 1999
PN-EN 12667:2002
Przewodnictwo cieplne ( Ap) [W/mK] 0,022 PN-EN 12939:2002
PN-EN ISO 10456: 2004
Nasiakliwo$¢ wodg po 24h przy czesciowym zanurzeniu [kg/m? £0,2 PN-EN ISO 1609:1999
metoda A - bez naskorka
Zmiana wymiaréw liniowych, %, po 48 hw temp. + 70°C PN-EN 1604 + AC : 1999
i wilg. wzgl. 90 %, w kierunku: o
— dlugosci i szerokosci f 5 0/"
— grubosci (kierunek wzrostu pianki w formie) <4%
Zawartos¢ komérek zamknietych [%] min. 90 PN -ISO 4590
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien Klasa E reakcji na ogien PN-EN 13501-1:2007

*Temperatura zalezna od warunkéw w miejscu aplikacji

Uwaga: Dane zawarte w niniejszej informacji uzyskane zostaty w warunkach modelowych.
Podczas pracy w innych warunkach mozliwe jest uzyskanie wynikdw nieco odbiegajacych od podanych.
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PURINOVA

ZASTOSOWANIE

Izopianol 03/35 N/08 stosuje sie do produkcji termoizolacyjnej sztywnej pianki natryskowej (stropy,
Sciany, dachy, podtogi).
Skladnik A (Izopianol 03/35 N/08) jest mieszaning polioli z odpowiednimi srodkami pomocniczymi.

Sktadnik B (Purocyn B) jest polimerycznym dwuizocyjanianem dwufenylometanu.

OPIS SPIENIANIA W WARUNKACH LABORATORYJNYCH

Czasy reakdji i gestos¢ pozorna w warunkach laboratoryjnych (20 °C) przy spienianiu recznym. Czasy
reakcji mierzone sg od rozpoczecia mieszania. Czas startu - do momentu rozpoczecia wzrostu
mieszaniny. Czas zelowania — do momentu wyciggania zzelowanych wiokien z pianki. Gestos$¢

pozorng rdzenia mierzy sie po wycieciu prostopadtosciennej kostki z pianki (wg PN-EN 1602:1999).

Uwaga: proces otrzymywania pianki przebiega z wydzieleniem ciepta, w zwigzku z czym jest on
uzalezniony od warunkéw zewnetrznych tzn. im nizsza temp. surowcow, podtoza czy otoczenia tym

nizszy jest stopien ekspans;ji (spieniania). Pelnych wtasnosci pianka nabiera po 24 godzinach.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA | TRANSPORT

Optymalna temperatura magazynowania 15 — 23 °C. Surowce nalezy przechowywaé¢ w suchych
i zadaszonych pomieszczeniach. Oba komponenty nalezy chroni¢ przed dostepem wilgoci
z powietrza. Okres trwatosci w oryginalnie zamknietych opakowaniach producenta, magazynowanych
w zalecanych warunkach, wynosi 6 miesiecy od daty produkciji.

Wedtug RID/ADR oba sktadniki nie sg materiatami niebezpiecznymi.
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